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Bauweisen

+ Mehrschichtige Bauweise — Regelfall

« Einschichtige Bauweise - Sonderfall
Durchwurzelungsschutzschicht
Trenn- und Schutzschicht
Sickerschicht
Filterschicht
ND Drainagesysteme

» ND Drainagesysteme fiir Umkehrdacher

* Dimensionierung ND Drainagesysteme
Vegetationstragschicht

» Vegetationstragschicht aus Schittstoffen -

Substrat
+ Vegetationstragschicht aus
Substratmatten — hydrophile Mineralwolle

Wasserretention- und Wasserspeichersschicht
Vegetationsschicht

+ Sedumsprossen / Hydroseeding

«  Flachballenpflanzen

« Vegetationsmatten

Gefalleddcher 2 % ( ~ 1,1 °) bis 26,8 % (15 °)
a. Warmdach /WU-Dach
b. Umkehrdach
0°-Déacher bis2% (~1,1°)
a. Warmdach /WU-Dach
b. Umkehrdach
Dacher mit zusatzlichem Wasserspeicher
a. Warmdach /WU-Dach
b. Umkehrdach
Leichtdachbegriinung mit zusatzlichem
Wasserspeicher, Gefdlledacher 2 % (~1,1 ©)
bis 26,8 % (15 ©)
Leichtdachbegriinung, Gefélledacher 2 %
(~1,1°) bis 26,8 % (15 °)
a. Warmdach /WU-Dach
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Aufbau von einem extensiven Griindachsystem
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Eine extensive Dachbegriinung ist eine auf dem Dach naturnah angelegte
Vegetationsform, die sich weitgehend selbst erhalt und weiter entwickelt.
Die verwendeten Pflanzen miissen eine hohe Regenerationsféhigkeit mit
besonderer Anpassung an die extremen Standorte haben. Die Pflanzen
sollen der mitteleuropaischen Flora entstammen. Regionale Floren und
Klimabedingungen sind zu berticksichtigen.

Die Nutzungs- und Gestaltungsvielfalt ist im Vergleich zur intensi-
ven Dachbegriinung beschréankt. Die verwendeten Pflanzen stel-
len geringe Anspriiche an den Schichtaufbau sowie an Wasser- und
Néhrstoffversorgung. Extensive Begriinungen sind nur fiir Kontrollgange
bzw. Pflege und Wartungsarbeiten zu begehen. Eine Zusatzbewasserung
ist in der Regel bei einer extensiven Begriinung nicht erforderlich.
Sie kann jedoch im Rahmen der Fertigstellungspflege insbesondere
in der Keim-/Anwachsphase notwendig sein. Die Vegetationsflaichen
bestehen aus Moosen, Sukkulenten, Krautern und Gréasern. Die
Vegetationsbestande sind weitgehend geschlossen und flach. Aufgrund
regionaler Umwelteinflisse und baulicher Gegebenheiten unterliegt

CE-Kennzeichnung von Drainagesystemen nach DIN EN 13252

Diese Europédische Norm (harmonisierte technische Spezifikation)
legt die wesentlichen Merkmale von Geotextilien und geotex-
tilverwandte Produkte, die in Drainanlagen verwendet wer-
den, sowie die geeigneten Priifverfahren zur Bestimmung
dieser Merkmalen fest. Durch den Hersteller wird eine
Leistungserklarung aufgestellt in dem er die Verantwortung uber-
nimmt fir die Konformitat des Bauprodukts mit der erklarten Leistung
der wesentlichen Merkmalen sowie mit den Anforderungen der
Bauproduktenverordnung. Er darf dann die CE-Kennzeichnung auf
dem Produkt anbringen. Die Leistungserklarung wird in gedruckter
oder elektronischer Weise dem Kunden zur Verfiigung gestellt. Die
Leistungserklarung ist von der Nophadrain Webseite herunterzuladen.

Der Anwendungsbereich der DIN EN 13252 ,Geotextilien und
geotextilverwandte Produkte — geforderte Eigenschaften fir
die Anwendung in Drainanlagen” bezieht sich auf Drainanlagen
ohne Spezifizierung oder Einschrédnkung. Sie gilt deshalb
auch fir den Einsatz auf genutzte Dachflachen, wie Dach-
begriinungen und Verkehrsflaichen auf Dachern. Drainanlagen
sind alle Einrichtungen, die Niederschlage, Grundwasser und
/ oder eine andere Flussigkeit in der Ebene eines Geotextils
oder eines geotextilverwandten Produkts, sammeln und trans-
portieren (DIN EN ISO 10318 ,Geokunststoffe — Begriffe”). Unter
dieser Norm fallen nicht nur Geotextilien (z.B. Filtervliese,
Filtergewebe) sondern auch geotextilverwandte Produkte wie
Geoverbundstoffe (z.B. Drainagesysteme, Drainageplatten)
und Geospacers (z.B. Noppenmatten und Noppenplatten ,Eier-
kartons”) - DIN EN ISO 10318.

Die ND Drainagesysteme sind alle CE-gekennzeichnet. Auf Grund
dessen darf kein Mitgliedstaat die Bereitstellung auf dem Markt oder
die Verwendung untersagen, noch behindern, wenn die erklarten
Leistungen den Anforderungen fiir den Verwendungszweck im betref-
fenden Mitgliedstaat entsprechen.

die Vegetation der naturlichen Bestandsumbildung. Der prozentuale
Anteil der aufgebrachten Pflanzenarten kann sich veréndern, wobei
sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln kdnnen. Bei einem definierten
Begriinungsziel, z.B.,Sedumdach’, kénnen PflegemaBnahmen zur dau-
erhaften Darstellung erforderlich sein. Durch die geringen Anspriiche
derVegetation an den Schichtaufbau ist die Vegetationstragschicht und
somit das Gewicht gering.

Merkmale einer extensiven Dachbegriinung sind:
beschrankte Pflanzenauswahl und Gestaltungsmdoglichkeiten;
Herstellung und Unterhalt mit geringem Aufwand — im Regelfall
ein bis zwei Kontrollgdnge jahrlich;

. niedrige Bauhohe - ab 77 mm;
geringe statische Belastung - ab ca. 40 kg/m? inklusive Pflanzen;
kostenglinstig (Herstellung und Pflege).

Eurocode 0: DIN EN 1990,,Grundlagen der Tragwerksplanung” und
Eurocode 1: DIN EN 1991 ,Einwirkungen auf Tragwerke”
Die Lasten auf Dachern werden bestimmt von:
der festen, standigen Last infolge des Eigengewichts der
Konstruktion;
derstandigen Last durch das Gewicht des Dachbegriinungsaufbaus
/ Aufbaus eines Belags;
den einwirkenden Lasten auf dem Dach durch zum Beispiel
Instandhaltungsarbeiten oder Auto- und / Frachtverkehr.

Fur Balkone, Galerien und Dachterrassen, wovon aufgrund ihrer Lage
und Zuganglichkeit, davon ausgegangen wird, dass sich darauf nicht
nur ausschlielich zum Zweck der Reparatur und Instandhaltung
Menschen aufhalten kdnnen, kann die auf die Konstruktion einwir-
kende Last anhand der DIN EN 1991-1-1 berechnet werden.

Die DIN EN 1991-1-1 spezifiziert keine Belastungen durch Fahrzeuge
auf Bauwerken oder Teilen davon, die sich unter der 6ffentlichen StraBe
befinden oder Teil davon ausmachen.

FLL-Dachbegrunungsrichtlinie (2018)

Das Nophadrain Griindachsystem Extensiv entspricht die
Anforderungen an den Aufbau von Vegetationsflichen der FLL-
Dachbegriinungsrichtlinie. Auch die einzelne Produkte sowie die ND
Drainagesysteme, ND Substrate, ND Vegetationsmatten usw. werden
gemal der Anforderungen der FLL-Dachbegriinungsrichtlinie produ-
ziert und zusammengestellt.

Die FLL Dachbegriinungsrichtlinie ist das Standard-Regelwerk fiir die
Begriinung von bereits abgedichteten Dachern und Decken mit inten-
siven Dachbegriinungen, einfachen intensiven Dachbegriinungen und
extensiven Dachbegriinungen. Die Richtlinie beinhaltet auch die anschlie-
Bende Pflege des Griins und die Wartung der technischen Einrichtungen.
Die Richtlinie ergédnzt die einschldgigen Normen VOB und DIN zu land-
schaftsgartnerischen Boden-, Pflanz- und Rasenarbeiten sowie zur Pflege
von Pflanz- und Rasenfléchen.




Wird das Dachgartensubstrat durch ND SM-25 oder ND SM-50
Substratmatten in Kombination mit Vegetationsmatten ersetzt,
kann die Flachenlast einer extensiven Dachbegriinung auf ca. 40 kg/
m? oder ca. 50 kg/m” beschrinkt werden.

Die Bauhohe betragt ca. 5 cm (ND SM-25 Substratmatten) oder ca. 7,5
cm (ND SM-50 Substratmatten).

Lastannahmen extensiver Dachbegriinungen bei maximaler
Wasserkapazitat:

Vegetationsform Vegetation ND DGS-E ND Drainagesystem ND WSB-50 Flachenlast Bauhdhe
Gewicht Substrat extensiv * Schichtdicke cm/ Wurzelschutzfolie** kg/m? *** cm ***
kg/m? Schichtdicke cm/ Gewicht kg/m? Gewicht kg/m*
Gewicht kg/m?

6/90 105 7,7

Moos, Sedum 10 / 1,7/4,5 0,5
8/120 135 9,7
Sedum, Moos, . 6/90 17745 s 105 7,7
Kraut 10/150 T ' 165 11,7
Sedum, Kraut, 10/150 165 11,3

10 1,7/4,5 0,5
Gras 15/225 240 16,7
15/225 240 16,7

Gras, Kraut 10 1,7/45 0,5
20/300 315 21,7

Tabelle 1. Lastannahmen und Bauhthen
¥ Gewicht circa 1,5 t/m’ bei maximaler Wasserkapazitat

** optional bei einer nicht wurzelfeste Dachabdichtung

*** Beim Einsatz der ND 5+1 und ND 6+1v Drainagesystem vergréRert die Bauhdhe um 10 mm und die Fldchenlast mit ca. 2,5 kg/m? (ND 5+1) und ca. 4 kg/m?

(ND 6+1v)

Die Dachkonstruktion muss den bauaufsichtlichen Zulassungen
entsprechen und die statischen und dynamischen Lasten wéhrend
der Herstellung und des Betriebes schadlos aufnehmen und ableiten
konnen.

Folgende Konstruktionsarten werden bei genutzten Dachern und

Decken unterschieden:

. Einschalige Bauweise als geddmmtes oder ungedammtes
Warmdach, mit oder ohne zuséatzliche Abdichtung. Als
Sonderformen der einschaligen Bauweise (Warmdécher) gelten:

° WU-Betondach (mit integrierter Abdichtungs-
funktion)
° Umkehrdach

. Zweischalige Bauweise als Kaltdach, mit oder ohne
Warmeddammung auf der unteren Schale und einer
Abdichtung auf der oberen Schale.

Die konstruktiven Vorgaben der Anbieter von Konstruktions-
systemen sind zu beachten. Der darauf aufzubringende
Abdichtungsaufbau richtet sich nach der Werkstoffauswahl und den
Vorgaben:

. der Abdichtungsnormen;

. den Fachregeln fiir Dacher mit Abdichtungen;

. den eventuellen Europdischen Produktzulassungen;

. den eventuellen bauaufsichtlichen Zulassungen;

. den Hersteller-Verarbeitungsvorschriften.

Die Begriinungsarten und Vegetationsformen richten sich nach den
konstruktiven Verhéltnissen, dem Abdichtungsaufbau einschlieBlich
Schutzschichten und den im Aufbau verwendeten Werkstoffen.

Einschaliges, nicht beliiftetes Dach mit Warmedammung - Warmdach
Dachkonstruktionen mit Warmeddmmung kommen bei Bauwerken in
der Regel oberhalb geheizter Raume zum Einsatz. Beim konventionel-
len Warmdach ist eine witterungsbestandige Dachabdichtung uber
der Warmedammschicht angeordnet. Normalerweise sind sie fur alle
Begriinungsarten und Vegetationsformen, je nach statischer Auslegung
aller Funktionsschichten, geeignet.

Zweischaliges Dach mit Warmeddammung, durchliiftet - Kaltdach
Die Tragfahigkeit der oberen Schale ist meistens gering und muss auf
das Gewicht der Begriinung ausgelegt sein. Die Durchliiftungsebene
zwischen Holzschalung und Dichtungsbahn sorgt fiir den Abzug der
warmen und feuchten Luft. Die bauphysikalischen Vorgange konnen
durch den Kiihleffekt einer Dachbegriinung beeinflusst werden. In der
Regel sind alle Begriinungsarten und Vegetationsformen maglich.

Einschaliges, nicht beliiftetes Dach mit Warmedammung -
Umkehrdach

Bei einem Umkehrdach wird die Ddimmung Uber die Dachabdichtung
verlegt. Bei der Begriinung von einem Umkehrdach sind die
Dampfdiffusionsvorgénge zu beachten. Uber der Ddmmung muss eine
Sickerschicht und eine Filterschicht eingebaut werden, um die Ddmmung
vor Staundsse zu schiitzen. In der Regel sind alle Begriinungsarten und
Vegetationsformen méglich.



Einschaliges, nicht beliiftetes Dach ohne Warmedammung - Warmdach

Dachkonstruktionen ohne Warmedammung kommen bei Bauwerken,
z.B. Garagen, Carports und Balkonen in der Regel oberhalb nicht
geheizter Rdume zum Einsatz. Sie werden mit oder ohne Abdichtung
(WU-Betondach) ausgefiihrt. Normalerweise

R T e

Konventionelles Warmdach

Kaltdach

sind sie fur alle Begriinungsarten und Vegetationsformen, je nach
statischer Auslegung aller Funktionsschichten, geeignet. Wenn an
der Deckenunterseite minus Temperaturen auftreten kann dies unter
Umstanden zu Schaden an der Vegetation fiihren.

Umkehrdach

A

Warmdach - ohne Warmedammung

1.4 Wirmedammung

Zu beachten sind die warmetechnischen Anforderungen der
Energie-Einsparungs-Verordnung (EnEv), die Vorgaben der DIN
4108-2 , Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil
2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz” sowie die speziellen
Vorgaben aus bauaufsichtlichen Zulassungen. Bei Umkehrdachern wird
z.B. in den bisherigen bauaufsichtlichen Zulassungen gefordert, dass
eine dauerhafte Diffusionsoffenheit oberhalb der Warmedammung
erhalten bleiben muss. Deshalb muss die Entwésserung sowohl auf der
Abdichtungsebene als auch an der Oberflache der Warmedammschicht
und der Vegetationsschicht sichergestellt werden.

Die Vornorm DIN V 4108-10 ,Warmeschutz und Energie-Einsparung
in Gebduden; Anwendungsbezogene Anforderungen an Warme-
dammstoffe — Teil 10: WerkmaBig hergestellte Warmedammstoffe”
unterscheidet fur das Anwendungsgebiet Decke, Dach zwei Arten der
AuBBendammung im Flachdach:

DAA =  AuBlenddmmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung
geschiitzt, Dammung und Abdichtungen.
DUK =  AuBendédmmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt

(Umkehrdach).

Fur Dammstoffe, die oberhalb der Abdichtung eingesetzt werden (z.B.
Polystyrol-Extruderschaum, Anwendungstyp DUK beim UK-Dach), sind die
bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten. Sind weitere Belastungen
zu erwarten (z.B. biologisch, chemisch, UV-Licht), sind SchutzmaBhahmen
vorzusehen. Fiir den Einsatz unter einer Extensivbegriinung sind nur
Dé@mmstoffe geeignet, die mindestens dem Dammstoffanwendungstyp
,dm” entsprechen. Bei zu erwartenden Setzungen des Dammstoffes auf-
grund der Auflast der Begriinung sind An-, Abschliisse, Durchdringungen
und Ablaufe entsprechend auszufiihren. Zur Druckbelastbarkeit von
Warmedammstoffen unter Extensivbegriinungen siehe Tabelle 2.

Warmedammstoff dm* dh* ds* dx*
Druckbelastbare Steinwolle (MWR) DAA
nach DIN EN 13162 ,Warmedammstoffe fiir Gebaude... Spezifikation”
Po.l‘ystyro‘!-HartschauT (EPS?' . . DAA DAA i i
nach DIN EN 13163 ,Warmedammstoffe fiir Gebaude... Spezifikation”
Polystyrol-Extruderschaum (XPS) DAA DAA DAA DUK
nach DIN EN 13164 ,Warmedammstoffe fir Gebaude ... Spezifikation” DUK DUK DUK
Polyurethan-Hartschaum (PUR)
DAA DAA DAA —
nach DIN EN 13165 ,Warmedammstoffe fiir Gebaude ... Spezifikation”
Schaumglas-Dammstoffe (CG)
DAA DAA DAA DAA
nach DIN EN 13167 ,Warmedammstoffe fiir Gebaude ... Spezifikation”

Tabelle 2. Warmedammstoffe, Druckbelastbarkeit, Typklassen und Typkurzzeichen nach DINV 4108-10 Auszug
* dm = mittlere Druckbelastbarkeit (nicht genutztes Dach, extensive Dachbegriinung)

dh = hohe Druckbelastbarkeit (Genutzte Dachflichen, Terrassen)
ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit (Industriebdden, Parkdeck)
dx = extrem hohe Druckbelastbarkeit (hoch belastete Industriebdden, Parkdeck)




Begriinungen auf Dachern und Decken erfordern i.d.R. einen
Schichtenaufbau mit einer Abdichtung. Die Abdichtung kann herge-
stellt werden aus z.B. Bitumen-, Kunststoff- oder Elastomer-bahnen,
Abdichtungen mit Gussasphalt oder Fliissigabdichtungen. Auch der
Einsatz von Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton)
ist moglich.

Fir die Planung und Bemessung von Funktionsschichten sind in

Abhéangigkeit von der Werkstoffauswahl und der vorgesehen Nutzung:

. DIN 18531 Dachabdichtungen - ,Abdichtungen unter nicht
genutzte Dachflaichen”

. DIN 18195 Bauwerksabdichtungen - ,Abdichtungen unter
genutzten Dachflachen”

. die ,Fachregel fiir Dacher mit Abdichtungen” zu beachten.

Flissigabdichtungen miissen auf der Basis eines Eignungs-nachweises
durch eine Europaisch Technische Zulassung (ETZ) geplant und ausge-
fuhrt werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass alle Abdichtungen
unter Begriinungen durchwurzelungsfest und rhizomsicher gegentiber
Quecken ausgebildet werden mussen. Nachweise zur Durchwurzelungs-
und Rhizomfestigkeit gegentiber Quecken kénnen derzeit nur nach dem
FLL-Verfahren zur Untersuchung der Wurzelfestigkeit von Bahnen und
Beschichtungen fiir Dachbegriinungen gefiihrt werden oder gepriift wer-
den nach DIN EN 13948“Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen - Bestimmung des Widerstandes
gegen Wurzelpenetration”.

Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton) muss nach
den dafiir geltenden betonspezifischen Normen und Richtlinien geplant
und ausgefiihrt werden.

Abdichtungen nach DIN 18531

Die Abdichtung unter einer Extensivbegriinung wird entsprechend DIN
18531 nach der mechanischen Beanspruchung und der thermischen
Beanspruchung in unterschiedliche Beanspruchungs-klassen eingestuft.
Diese missen bei der Planung des Bauwerks, der Dachabdichtung, der
Auswahl der Werkstoffe und der Nutzung berticksichtigt werden.

Insbesondere sind folgende Festlegungen zu beachten:

. Mechanische Beanspruchungsklasse Stufe Il hohe mechanische
Beanspruchung.

. Thermische Beanspruchungsklasse Stufe B maBig thermische
Beanspruchung

Anwendungskategorie entsprechend dem Gefalle wird unterschieden

nach:

. > 2 % eine Abdichtung nach der Standardausfiihrung entsprechend
Anwendungskategorie K1.

. < 2%* eine Abdichtung in hdherwertiger Ausfiihrung entsprechend
Anwendungskategorie K2.

Abdichtungen unter Extensivbegriinungen miissen entsprechend dem
geplanten Gefélle nach DIN 18531 in den Anwendungs-kategorien K1
oder K2 ausgefiihrt werden.

Falls bei Flachen mit Gefélle (Abdichtung nach der Standard-
ausfihrung entsprechend Anwendungskategorie K1) infolge der
Durchbiegung von Bauteilen, zuldssige Toleranzen der Ebenheit, der
Dicke der Werkstoffe sowie der Uberlappungen und Verstdrkungen
Behinderungen des Wasserablaufs und Pflitzenbildung zu erwarten sind,
ist ggf. eine Abdichtung in héherwertiger Ausfiihrung entsprechend
Anwendungskategorie K2 zu verwenden.

Folgende Werkstoffe konnen unter Beachtung der jeweils vorgeschrie-
benen Eigenschaftsprofile eingesetzt werden:

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Der Regelfall betrifft eine 2-lagige Ausfiihrung. Einlagige
Abdichtungen aus Polymerbitumenbahnen diirfen nicht unter
begriinten Flachen angeordnet werden.

Bei begriinten Fldchen, mit Ausnahme der Anschlussbereiche
und Abschlussbereiche, kann als obere Lage auch eine
Polymerbitumenschweilbahn mit Kupferverbund- oder
Kupferbandeinlage verwendet werden.

Unter Vegetationsflachen ist die Durchwurzelungsfestigkeit
nachzuweisen.

Kunststoff- und Elastomerbahnen
Der Regelfall betrifft eine einlagige Verlegung;
Fir die Anwendungskategorien K1 und K2 sind die
Mindestnenndicken der Bahnen zu beachten.

. Unter Vegetationsflachen ist die Durchwurzelungsfestigkeit
nachzuweisen.

Andere Abdichtungsarten

In der Praxis werden auch Abdichtungsarten eingesetzt, die weder in DIN
18531 noch in DIN 18195 geregelt werden. Der Einsatz erfolgt auf der
Basis einer produktbezogenen Europaischen Technischen Zulassungen
(ETZ) oder von werkstoffspezifischen Normen und Vorschriften.

Beispielhaft wird auf folgende Méglichkeiten hingewiesen:

Fliissigabdichtungen

. Flissigabdichtungen gelten als einlagige Abdichtung;
Sie mussen vollflichig haftend und mindestens zweischichtig
aufgetragen werden.

. Ublich sind mehrkomponentige Dichtstoffe auf der Basis von
Reaktionsharzen.
Es ist eine mittige Armierung durch Vliesstoffe erforderlich;
Der Hersteller muss einen Eignungsnachweis durch eine
Europadische Technische Zulassung (ETZ) nach ETAG 005, Leitlinie
fur die europaische technische Zulassung fur flissig aufzubringende
Dachabdichtungen” vorlegen.
Unter Vegetationsflichen ist die Durchwurzelungsfestigkeit
nachzuweisen.

Gussasphalt

. Der Betonuntergrund muss fiir die Abdichtung vorbehandelt
werden.

. Als Unterlage wird eine Bitumen-Schwei3bahn mit hochliegen-
der Tragereinlage, metallkaschierte Bitumen-Schwei3bahn oder
Asphaltmastix aufgebracht.

. Darauf erfolgt eine Gussasphalt-Schicht in mindestens 25 mm Dicke.

. An-und Abschlisse sind i.d.R. 2-lagig mit Bitumenbahnen gemaf3
DIN 18195 herzustellen.

Unter Vegetationsflachen ist die Durchwurzelungsfestigkeitder An-
und Abschlisse, Bewegungs- und Arbeitsfugen sicher zu stellen.

* Im Bereich von Kehlen muss ein Mindestgefélle von 1 % eingehalten werden.



Deckenflachen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

(WU-Beton)

. Der Wassereindringwiderstand ist abhéngig von der Qualitat
des Betons, der thermischen Situation an den Auenseiten, dem
Baufeuchtezustand und der relativen Luftfeuchte.

. Die Anforderungen an Beton mit hohem Wasser-eindringwiderstand
sind in DIN EN 206-1 ,Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat” und DIN 1045, Tragwerke aus Beton,
Stahlbeton und Spannbeton” geregelt. Die Regelungen betref-
fen Beanspruchungsarten, Wasserundurchlassigkeitsklassen,
Konstruktionsanforderungen und bauphysikalische Anforderungen
an Bauwerke und Bauteile sowie die Expositionsklassen.

. Die DAfStb-Richtlinie,Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton”
ist zu beachten.
. Trennrissbildungen und Trennrissbreiten sind zu begrenzen. Gemaf

DIN 1045-1 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 1: Bemessung und Konstruktion” ist die rechnerische Rissbreite
von Trennrissen auf einen Wert von < 0,2 mm festzulegen, damit
in Abhangigkeit von der Beanspruchungsart die Einhaltung des
vereinbarten Wasserdurchtritts nicht tiberschritten wird.

. Aufgabe der Fugen ist die Verminderung hoher Zwangs- spannun-
gen (Bewegungsfugen) und Ermdglichung eines angemessenen
Arbeits-ablaufs (Arbeitsfugen).

. Unter Vegetationsflachen ist die Durchwurzelungsfestigkeit der
An-und Abschlusse, Bewegungs- und Arbeitsfugen sicherzustellen.

Déacher mit Deckungen

Dacher mit Deckungen kénnen nur mit speziell fir den Begriinungs-
zweck ausgelegten Dachpfannen ab einer Mindestdachneigung von 22
° hergestellt werden.

Abweichend von standardisierten Deckungen aus Beton oder Ton ist
besonders zu achten auf:
. Ausbildung der Uberlappungen

. Dauerhafte statische Eignung
. Begehbarkeit bei Herstellung und Wartung
. Konstruktiven Erosionsschutz

. Ausreichend dimensionierte Unterkonstruktion
. Befestigung/Schraubverbindung auf der Lattung

Aufgrund des fehlenden Wurzelschutzes ist eine Begriinung nur moglich

wenn:

. eine ausreichend dimensionierte Luftschicht (Ausbildung durch
Konterlattung) und

. eine Unterspannbahn eingesetzt werden.

Anbindungen an aufgehende Bauteile sind wurzelfest auszufiihren.
Die jeweiligen Herstellervorgaben sind zu beachten. Weiterhin ist die
Fachregel fir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen zu
beachten.

Déacher mit Metalldeckungen

Décher mit Metalldeckungen kénnen nur entsprechend den Zulassungen
der jeweiligen Hersteller begriint werden. Hierbei sind systembedingt
zu beachten:

. Dichtigkeit der Stehfalze

. Bauhohe der Stehfalze

. Lastabtragung der Begriinung tiber entsprechen
dimensionierte
. Befestigungen

. Hinterliiftung der Metalldeckung
. Verlagerung des Taupunktes
. Schubschwellen, Befestigung und Ausbildung

Des Weiteren ist die Fachregel fiir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
zu beachten.




1.6 An-und Abschliisse

>30cm

An- und Abschliisse mussen in Abhangigkeit von Objekt, jeweiligen
Details und den werkstoffspezifischen Besonderheiten sowie unter
Beachtung der Dauerstandfestigkeit von z.B. Warmedammstoffen
ausgebildet werden. Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18195 miis-
sen auch bei An- und Abschliissen den dort aufgefiihrten Vorgaben
entsprechen. Andere Abdichtungen wie z.B. Flussigkunststoffe sind
gemal Zulassungsvorgaben und Herstellerangaben auszubilden. Je
nach Werkstoffart ist die Fachregel fur Dacher mit Abdichtungen” bei
der Planung und Ausfiihrung zu beachten oder sinngeméaf anzuwenden.
Die Abdichtung und ggf. der Durchwurzelungsschutz muss bis tiber
Oberkante Belag hochgefiihrt, geschiitzt und abgedeckt werden:An-
schliisse (Abschliisse nach DIN 18195) an aufgehenden Bauteilen

°bis 5° Dachneigung mindestens 15 cm

° tiber 5 ° Dachneigung mindestens Abschliisse an freien
Dachréndern

°bis 5 °Dachneigung mindestens 10 cm

° (iber 5° Dachneigung mindestens 5 cm

Als Oberkante Belag gilt die Oberflache der Belagskonstruktion (z.B. die
Oberflache der Vegetationsebene bzw. des Gehbelages, der Deckschicht
oder der Kiesschiittung). Gré3ere An- oder Abschluss-héhen kénnen
bei exponierten Lagen erforderlich werden, um Hinterlaufigkeit zu
verhindern, z.B. bei Schneematschbildung, Schlagregen, Winddruck
oder Vereisung von Niederschlagswasser. An- und Abschliisse sind zu
verwahren und vor Beschadigungen zu schiitzen.

Dachrandabschliisse

Randabschlisse an freien Dachrandern kénnen bei ausreichend
hohen Aufkantungen mit einem Randabschlussprofil oder mit einer
Randabdeckung ausgefiihrt werden. Sind bei nachtrédglicher Begriinung
die vorhandenen Anschlusshéhen nicht ausreichend vorhanden, ist der
Vegetationsaufbau mit einem entsprechenden Abstand mittels geeig-
neter Randeinfassungen abzugrenzen.

Bei ausreichend hohem Dachrand wird der Anschluss an dem
Dachrand wie an der Fassade ausgefiihrt. An Dachrandabschliissen
ist ein vegetationsfreier Sicherheitsstreifen aus z.B. Kies, Schotter oder
Platten als Sicherheitsabstand auszubilden. Der Streifen dient fur
Kontrolle, Wartung und Pflegearbeiten. Empfohlen wird, die vegeta-
tionsfreien Sicherheitsstreifen in einer minimalen Breite von 30 cm
auszufiihren. Zwischen dem vegetationsfreien Sicherheitsstreifen und
der Vegetationstragschicht ist eine Randabgrenzung als Einfassung
einzubauen.

Endet die Uber den Dachrand nach unten gefiihrte Abdichtung im
Erdreich, ist ein dauerhaft wasserdichter und ggf. durchwurzelungsfes-
ter Anschluss an die Wandabdichtung erforderlich. Die Abdichtung ist
mindestens 50 cm Uber die Deckenkante nach unten zu fiihren und ggf.
an eine vorhandene Wandabdichtung anzuschlieBen. Eine evtl. Fuge
zwischen Decke und Wand muss mindestens 20 cm tiberdeckt werden.

ND Produkte:

ND GARDLINER® PVC 45DK Randeinfassungsprofil
ND KL-80 Kiesfangleiste

ND RP-100 Dachrandprofil

ND RP-101 Dachrandprofil
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Detail 1. Dachrand

Anschluss an Fassaden

Bei Anschliissen an Fassaden ist ein vegetationsfreier Sicherheitsstreifen
aus z.B. Kies oder Platten von mindestens 30 cm Breite als
Sicherheitsabstand und Spritzschutz auszubilden. Der Streifen sollte
fur Kontrolle, Wartung und Pflegearbeiten begehbar sein. Der Abstand
zwischen dem Fassadenanschluss und der Vegetation verhindert, dass die
Pflanzen inihrer Entwicklung durch an der Fas-sade herablaufendes Wasser
und unter Umstédnden Reinigungsmittel beeintrachtigt werden. Zwischen
dem vegetationsfreien Sicherheitsstreifen und der Vegetationstragschicht
ist eine Randabgrenzung z.B. ND Randeinfassungsprofil einzubauen.

ND Produkte:

ND GARDLINER’ PVC 45DK Randeinfassungsprofil

Detail 2. Fassade
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Detail 3. Fassade mit z.B. Fenster6ffnung < 80 cm tiber Oberkante Substrat

Anschluss an Tiraustritte

Eine Verringerung der Aufkantungshohe ist méglich, wenn ein einwand-
freier Wasserablauf vor dem Abschlussbereich jederzeit sichergestellt ist.
Hierbei muss die Abschlusshhe mindestens 5 cm tiber Oberkante einer
offenen Entwésserungsrinne betragen. Diese muss in die Drainageschicht
oder in einen Ablauf entwissert werden. Die wirksame Offnungsweite der
Rinnenabdeckung muss das anfallende Wasser riickstaufrei durchlassen.

Barrierefreie Ubergénge (< 5 cm) sind Sonderkonstruktionen, die von der
Planung vorgegeben werden missen. Dabei sind zusatzliche MaBnahmen
erforderlich, z.B. beheizbare Entwésserungsrinnen, Spritzwasserschutz
durch Uberdachung, Tiireindichtungen mit Flanschkonstruktion,
Abdichtung des Innenraumes, Gefélle-ausbildung vom Anschluss zur
Terrasse / Begriinung hin.

ND Produkte:

ND GARDLINER’PVC 45DK Dachrandprofil
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Detail 4. Turaustritte

Anschluss an Dachdurchdringungen

Anschliisse an Durchdringungen und Einbauteile sind mit Manschetten,
Klebeflanschen, Klemmflansch-Konstruktionen oder systemgerechte
Flussigabdichtungen herzustellen. Fundamente zur Verankerung von
Bau- und Ausstattungselementen, z.B. Pergolen, Rankgitter, Leuchten,
Bénke, missen konstruktiv eingeplant werden. Bei nachtraglichem Einbau
mussen sie an aufliegenden und druckverteilenden Fundamentplatten
oder Rasterfundamenten verankert werden. Weiterhin gelten die glei-
chen Grundséatze wie bei Anschliissen an Fassaden. Dachabdichtung
/ Durchwurzelungsschutz sind entsprechend der Dachneigung 10
oder 15 cm Uber Oberkante Belag hochzufiihren. Der vegetationsfreie
Sicherheitsstreifen wird von der Vegetationstragschicht z.B. durch ein
Randeinfassungsprofil getrennt.

ND Produkte:

ND GARDLINER’PVC 45DK Randeinfassungsprofil

Detail 5. Lichtkuppel
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Detail 7. Fallschutz / Sekurant




Mehrschichtige Bauweisen* sind aus bau- und vegetationstechnischen
Griinden auf einer Dachabdichtung entsprechend DIN 18531 mit einem
Gefélle von mindestens 2 % auszufiihren. Bei Extensivbegriinungen
und einfachen Intensivbegriinungen mit weniger als 2 % Gefélle ist aus
entwasserungstechnischen und vegetationstechnischen Griinden eine
entsprechend dimensionierte Drainageschicht auszubilden und deren
hydraulische Leistungsféhigkeit nachzuweisen.

Auch bei ausreichendem Gefille kénnen sich Wassermulden durch
Bauteildurchbiegungen oder Uberlappungen von Abdichtungen auf
dem Dach bilden. Durch die Kapillarwirkung des Dachgartensubstrates
entstehen punktuell Verndssungen in der Vegetationstragschicht. Ein
gesundes Wachstum der Vegetation ist somit nicht gewahrleistet.

Durch Einsatz des ND 5+1 Drainagesystems oder des ND 6+1v
Drainagesystems mit einer Bauhdhe von 27 mm kann der direkte Kontakt
zwischen den Wassermulden (ca. 20 mm) und dem Dachgartensubstrat
vermieden werden. Bei Dachern mit einem Gefélle unter 2 % ist
eine einschichtige Bauweise nicht mdglich. Hier muss eine separate
Drainageschicht eingebaut werden, die so dimensioniert ist, dass keine
Staundsse in der Vegetationstragschicht entsteht. Falls bei bestehenden
Einschichtbegriinungen eine Sanierung ansteht kann die horizontale
Entwédsserung durch den Einbau von ND Strip 150 Drainagesystem
verbessert werden. Diese Drainagesysteme werden flach oberhalb der
Schutzschicht parallel im Abstand von ca. 2 m verlegt, mit ND DGS-M
Mineralsubstrat tiberschittet und an den Kontrollschacht angeschlossen.

Mit zunehmendem Gefille erfolgt eine schnellere Wasserab-
fiihrung. Ab einem Gefélle von 5 % kann dies durch einen Schichtaufbau
mit héherem Wasserspeichervermdgen oder durch das Einbringen einer
Vegetationsform mit geringerem Wasserbedarf ausgeglichen werden.

Rutsch- und Schubsicherungen

ND Produkte:

Dachneigung von 2 % (~1,1 °) bis 26,8 % (15 °)
ND 4+1h Drainagesystem

ND 200/ ND 220 Drainagesystem

ND 6+1v Drainagesystem

Dachneigung bis 2 % (~1,1 °)
ND 5+1 Drainagesystem

ND 800 Drainagesystem

ND 6+1v Drainagesystem

Durch die lose Verlegung der Dachbegriinungsbestandteile konnen sich
z.B. durch Schub, Frost, Warmeausdehnung und Winderosion Bestandteile
I6sen und herabfallen. Je nach Dachneigung sind MaBnahmen zu ergrei-
fen, die dieses dauerhaft verhindern. Je nach Gefalle konnen erforderlich
werden:

. konstruktive MaBnahmen;

. und / oder vegetationstechnische MaBnahmen.

Objektbezogen ist zu priifen, ob diese MaBnahmen einzeln oder
in Kombination angewendet werden miissen. Beim Einsatz von
lastabtragenden konstruktiven Schubsicherungselementen
sind die Angaben der Hersteller zu beachten. Die konstruktiven
MaBnahmen diirfen die Vegetationsentwicklung nicht behindern.

Auftretende Schub- und Zugkréfte dirfen nicht auf die Abdichtung abge-
leitet werden. Gegebenenfalls ist eine Trenn- und Gleitschicht vorzusehen.
Bei einer auflenliegenden Entwésserung durch die Schubsicherung/ Profile
sind die Entwéasserungséffnungen entsprechend zu dimensionieren.

Das bei einer innenliegenden Entwdasserung vermehrt anfal-
lende und abzufiihrende Uberschusswasser im Traufebereich /
Dachkehle ist bei der Dimensionierung der Drainung zu ber{ick-
sichtigen. Die Neigung der Kehlen muss mindestens 1 % betragen.

Gefalle in Prozent entspricht
Neigung in Grad

Neigung in Grad entspricht
Gefélle in Prozent

1% ~06° 1° ~1,7%
2% = {0 ® 2° ~3,5%
3% ~17° 3° ~52%
5% ~29° 5° ~8,8%
7% ~ 4,0° 7° ~12,3%
9% = 5,0 9° ~158%
10 % ~57° 10° ~17,6 %
15 % ~85° 15° ~26,8%
20 % ~11,3° 20° ~36,4%
30% ~16,7° 25° ~ 46,6 %
40 % ~218° 30° ~57,7%
60 % ~31,0° 35° ~70,0 %
80 % ~38,7° 40° ~83,9 %
100 % ~45,0° 45° ~100,0 %

Tabelle 3. Beispielhafte Gegentiberstellung der Werte von Prozent Gefélle und
Grad Neigung

Dachneigung bis 2% (~1,1°)

Bautechnische MaBnahmen:

Bei Ddchern ohne Randaufkantung, ist eine Festlegung des
Kiesstreifens oder der Vegetationstragschicht im Randbereich durch
Randabschlussprofile notwendig. Die Bauhdhe sollte mindestens die Hohe
des Dachbegriinungsaufbaus betragen. Die horizontale Schenkellange
orientiert sich an der Bauhohe im Verhiltnis von mindestens 1:1.
Die Verlegung erfolgt lose auf der Abdichtung oder Schutzschicht.
Gegebenenfalls ist bei chemischer Unvertraglichkeit mit der Abdichtung
eine entsprechende Trennlage vorzusehen. Vegetationstechnische
MaBnahmen sind nicht notwendig.

* Siehe Paragraph 2.1 Bauweise

Dachneigung von 2 % (~1,1 °) bis 26,8 % (15 °)

Bau- und vegetationstechnische MaBnahmen:

. Bei Dachern ohne Randaufkantung, ist eine Festlegung
des Kiesstreifens oder der Vegetationstragschicht im
Randbereich durch Randabschlussprofile, die mit der
Dachkonstruktion verbunden werden, notwendig.

. Erfolgt eine Dachentwasserung liber vorgehangte Dachrinnen
0.4. sind die Rutsch- und Schubsicherungen mit geeigneten
Entwdsserungsoéffnungen zu versehen.

. Esistein Schichtaufbau mit einem hheren Wasserspeichervermégen
(dickere Vegetationstragschicht) vorzusehen, da die Entwasserung
schneller stattfindet.

Erosionsschutzgewebe/-kleber kénnen zur lagerstabilen Ausbild-
ung der Vegetationstragschicht erforderlich sein.

ND Produkte:

ND Strip 150 Drainageystem

ND KL-80 Kiesfangleiste

ND RP-100 / ND RP-101 Dachrandprofil
ND ESG-40/40 Erosionsschutzgitter



Dachneigung von 15 ° bis 25 °

Aufgrund der erhéhten Lastableitung des Begriinungsaufbaus in
Richtung des Gefalles sind gesonderte MafBnahmen fiir die Lagestabilitat
notwendig.

Bautechnische MaBnahmen:

. Lastaufnehmende Traufausbildung (unter Berlicksichtigung der
auftretenden Nutz- und Schneelast).

. Verringerung von zusatzlichen Gleitschichten durch Drainage-
systeme.

. Armierung der Sickerschicht bei Einschichtbegriinungen;

. Einsatz von Betonplatten als Brandschutzstreifen.

. Verklebung von losen Schiittstoffen im Randbereich z.B. Kies.

Vegetationstechnische MaBnahmen:

. Verwendung von Substratmatten aus z.B. hydrophiler Mineralwolle.

. Armierung der Vegetationstragschicht durch Geotextilien oder
Geoverbundstoffe.

. Festlegung der
Erosionsschutzkleber.

. Erhdhung der Anzahl von Flachballenpflanzen.

Substratoberflache durch einen

ND Produkte:

ND 6+1esn Erosionsschutzsystem

ND 200 Drainagesystem

ND SM-50 Substratmatte

ND WSF-24 Wasserabweisende Folienstreifen
ND DGS-M Mineralsubstrat

ND Vegetationsmatten - Sedum

ND Fachballpflanzen - Sedum / Krauter / Graser
ND Hydroseeding

Dachneigung 25 ° tot 45 ° (steildach)

Ab einer Dachneigung von 25 ° muss eine schneller Erosionsschutz
auf der Oberfliche der Vegetationsschicht sichergestellt werden. Die
Ableitung des im Trauf- und Kehlbereich vermehrt anfallenden und
abzufiihrenden Uberschusswasser ist bei der Dimensionierung von
Kiesstreifen, Drainagesysteme bzw. Rinnenkérper zu berlicksichtigen. Es
gelten grundsatzlich die gleichen MaBnahmen wie ab 15 ° Dachneigung.
Dartiber hinaus sind gesondert zu berticksichtigen.

Die Planung der Entwdsserung ist entsprechend der DIN EN 12056-3
LSchwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebéduden — Teil
3: Dachentwésserung, Planung und Bemessung” (DIN 1986-100
4Entwdsserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Teil 100”)
vorzunehmen. Fassadenwasser oder Fremdwasser ist gesondert zu
bertiicksichtigen.

Dachablauf

Flachen mit nach innen abgefiihrter Entwasserung sollen unabhan-
gig von der GroBBe mindestens einen Ablauf und mindestens einen
Notablauf bzw. Nottiberlauf erhalten. Bei schwierigen Verhéltnissen sind
zusatzliche Ablaufe vorzusehen. Abldufe missen an den Tiefpunkten
der Flachen angeordnet werden und so ausgebildet sein, dass die
Abdichtung wasserdicht angeschlossen werden kann. Sie sollen einen
Abstand von mindestens 30 cm von Réndern, Aufbauten, Fugen oder
anderen Durchdringungen der Abdichtung haben.

Bautechnische MaBnahmen:

. Lastaufnehmende Traufausbildung (statische Berechnung
erforderlich).

Begrenzung der auf die Traufe einwirkenden Last, durch z.B.
Schubschwellen.

. Schubentlastung der Vegetationstragschicht durch Aufhebung der
Schubkréfte bei gleichflachiger Ausbildung von Drainageschicht,
Geogitter und Vegetationstragschicht tiber den First (Satteldach).
Schubentlastung der Vegetationstragschicht durch Befestigung
von lastabtragenden Geotextilen, Geogitter oder Drainagesysteme
im Firstbereich (Pultdach).

Befestigung der Drainageschicht (Drainagesystem) oder Geogitter
durch systembezogene Haltevorrichtungen am First (Pultdach).

. Einsatz von Rasenschutzwaben zur Kies-/Substratfestlegung im
Randbereich.

Verzicht von losen, nicht festgelegten Schiittstoffen im Randbereich.
Die Begehung fiir Wartung und Pflege nur mit geeigneten
Steigsystemen (Leitern).

Vegetationstechnische MalBnahmen:
Verwendung von Substratersatzstoffen wie z.B. hydrophiler
Mineralwolle.

. Konstruktive Schubsicherung der Vegetationstragschicht durch
2.B. ND Erosionsschutzprofil.
Verwendung von vorkultivierten armierten Vegetationsmatten.

Es kann eine gesonderte statische Berechnung fiir die Zugfestigkeit der
Drainageschicht erforderlich werden.

ND Produkte:

ND Erosionsschutzprofile

ND Fixierungsclip

ND 100 Drainagesystem

ND SM-25 / SM-50 Substratmatten

ND WSF-24 Wasserabweisenden Folienstreifen
ND ESG-40/40 Erosiosschutzgitter

ND Vegetationsmatten - Sedum Armiert

Die Dachabliufe miissen sowohl Uberschusswasser aus der Sickerschicht
als auch Oberflaichenwasser von der Vegetationsschicht aufnehmen
und ableiten. Von angrenzenden Fassaden ablaufendes Wasser ist
Uber Fassadenrinnen oder Kiesstreifen aufzunehmen und tber die
Drainageschicht an die Dachablaufe oder die Dachrinne so abzuleiten,
das der vegetationstechnische Schichtaufbau nicht beeintrachtigt wird.

ND Produkte:

ND RS-8 Kontrollschacht

ND RS-8-R Gitterrostabdeckung

ND RS-8-V10 / RS-8-V20 Kontrollschacht Aufstockelement
ND GARDLINER® PVC45DK Randeinfassungsprofil




Zwischen dem Dachablauf und der Vegetationsfldache ist ein vegetati-
onsfreier Sicherheitsstreifen aus Kies (min. 16/32) von mindestens 50 cm
Breite anzulegen. Um Feinteilausspiilungen der Vegetationstragschicht
in den Kiesstreifen zu verhindern ist eine Randabgrenzung aus ND
Randeinfassungsprofil einzubauen.

Abflusskennzahl

=50cm =50cm

Detail 8. Dachablauf

Fur Dachbegriinungen sind folgende Abflusskennzahlen (C) gemaR der FLL-Richtlinie (Ausgabe 2018 - Abflussbeiwert) je nach Dicke der Vegetations-

tragschicht und abhangig von der Dachneigung anzusetzen.
Begriinungsaufbau:

Aufbaudicke cm

Dachneigung <5° (~ 8,8 %)

Dachneigung >5°( ~ 8,8 %)

6 C=06 C=07
6-10 C=0,5 C=0,6
10-15 C=04 C=0,5
15-25 C=03 =

Tabelle 4. Abflusskennzahl

Die Abflusskennzahlen gelten fur den Schichtaufbau bei einem
Bemessungsregen von r o = 0,03 1/ (s x m?) nach vorangehen-
der Wassersattigung und vierundzwanzigstiindigem Abtropfen. In
Abhéngigkeit von ortlichen Regenspenden und der Verwendung von
Drainageschichten kdnnen sich hhere oder geringere Abflusskennzahlen
ergeben.

Aufbaudicke cm Vegetationsform

6 Moos - Sedum - Begriinung
6-10 Sedum - Moos - Kraut - Begriinung
10-15 Sedum - Kraut - Gras - Begriinung
15-20 Gras - Kraut - Begriinung

Tabelle 5. Wasserriickhalt in Abhédngigkeit der Aufbaudicke

Wasserriickhalt im Jahresmittel %

Wasserriickhalt und Jahresabflussbeiwert

Der prozentuale Wasserrlckhalt als eigentliche Retention wird
als Differenz aus der Menge der gefallenen Niederschléage und
der abgeflossenen Wassermenge im jéhrlichen Durchschnitt
ermittelt. In Umkehrung ergibt sich daraus nach DIN 4045 —
“Abwassertechnik - Grundbegriffe” — der Jahresabflussbeiwert
Ca. Der jahrliche Wasserriickhalt ist mehr von der Aufbaudicke als
von der Art der Bauweise und der Funktionsschichten abhéngig.

Anhaltspunkte fur den prozentualen jahrlichen Wasserriickhalt bei
Dachbegriinungen in Abhangigkeit der Aufbaudicke - bei einem

Jahresniederschlag von 650 - 800 mm:

Jahresabflussbeiwert Ca

45 0,55
50 0,50
55 0,45
60 0,40

In Abhangigkeit von ortlichen Jahresniederschlagen kdnnen sich héhere oder geringere Jahresabflussbeiwerte ergeben.

Bereits bei der Planung sollten auf Flachddchern notwendige
SicherungsmaBnahmen fiir die Durchfiihrung von Begriinungsarbeiten
sowie der Pflege- und Wartungsarbeiten berticksichtigt werden
ebenso wie die Durchsturzsicherung von Bauteilen (z.B. Lichtkuppeln).
Es sind ausschlieBlich gepriifte und zugelassene Produkte bzw.
Systeme zu verwenden (DIN EN 795 ,Schutz gegen Absturz —
Anschlageinrichtungen — Anforderungen und Prifverfahren”). Die
Verantwortung liegt beim Bauherrn und seinem damit beauftragten
Planer bzw. Sicherheitskoordinator.

Konstruktive Einbauten:

. eingebaute Rohrhiilsen an den Absturzkanten fur die Aufnahme
von Geldnderstitzen, Basis fiir die sichere Anbringung von
Randholmen, Randseilen oder Schutznetze.

Anschlagpunkte fir Sicherheitsleinen mit fester
Verankerung an Dachaufbauten oder an der Tragkonstruktion
den Erfordernissen entsprechende Spannseile, in die
Sicherheitsleinen mit Laufseilen eingehakt werden koénnen.

Nachtragliche Einbauten:
. nachtraglicher Einbau von Einzelanschlagpunkten nach DIN EN
795 Klasse E.



1.10 Brandschutz

In der DIN 4102-4 ,Brandverhalten von Baustoffe und Bauteilen; .

Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile

und Sonderbauteile” sind keine besonderen Festlegungen fir

Dachbegriinungen enthalten. Ein ausreichender Widerstand gegen .

Flugfeuer und strahlende Warme ist bei Dachern mit Extensivbegriinung

(Uberwiegend niedrig wachsende Pflanzen) gegeben, wenn:

. eine mindestens 3 cm dicke Substratschicht (Dachgartensubstrat,
Erdsubstrat) mit hochstens 20 Gew.- % organischen Bestandteilen
vorhanden ist. Bei Begriinungsaufbauten, die dem nicht ent- .
sprechen, (wie z.B. Substrat mit hoherem Anteil organischer
Bestandteile, Vegetationsmatten aus Schaumstoff) ist ein Nachweis
bei einer Neigung von 15 © und in trockenem Zustand ohne
Begriinung zu fiihren.

ND Produkte:

ND GARDLINER’ PVC 45DK Randeinfassungsprofil
ND KL-80 Kiesfangleiste

Gebaudeabschlusswéande, Brandwande oder Wande, die an Stelle
von Brandwéanden zulassig sind, in Abstanden von hochstens 40 m
mindestens 30 cm Uber das begriinte Dach, bezogen auf Oberkante
Substrat bzw. Erde, gefiihrt sind sofern diese Wande auf-
grund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht Gber
Dach gefiihrt werden missen, genligt auch eine 30 cm
hohe Aufkantung aus nichtbrennbaren Stoffen oder ein
1 m breiter Streifen aus massiven Platten oder Grobkies,
vor Offnungen in der Dachfliche (Dachfenster, Lichtkuppeln, usw.)
und vor Winden mit Offnungen ein mindestens 50 cm breiter
Streifen aus massiven Platten oder Grobkies angeordnet wird, es
sei denn, dass die Briistung der Wandoffnung mehr als 80 cm tiber
Oberkante Substrat hoch ist und,

bei aneinandergereihten, giebelstandigen Gebauden im Bereich der
Traufe ein in der Horizontalen gemessener mindestens 1 m breiter
Streifen nachhaltig unbegriint bleibt und mit einer Dachhaut aus
nicht brennbaren Stoffen versehen ist.

>40m
=30cm I
1
215cm _215cm
=30cm =30cm
—_—
|

Detail 9.Brandschutzmauer

=30cm

=40m

=100cm
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Detail 10. Brandschutzstreifen

Detail Vegetationsfreier Empfohlene Breite Brandschutz
Sicherheitsstreifen z.B. Kies (begehbar) Empfohlene Breite
(min. 16/32)/Betonplatten (begehbar)
Dachablauf Ja - > 50 cm / Durchmesser

Anschluss an Fassade Ja

Anschluss an Fassade mit

J
Wandoffnung. Bristung der Wandoffnung < 80 cm @
Dachrandabschluss Ja
Anschluss an Dachdurchdringung Ja

Tabelle 6. Vegetationsfreier Sicherheitsstreifen: Begehbar - Brandschutz

>230cm -

- >50cm

>30cm -

- >50cm




1.11 Windogsicherung

Fur Dachabdichtungen und die zum Dachaufbau gehérenden Schichten
sind bereits bei der Planung von Déachern die entsprechenden
MaBnahmen zum Schutz gegen Abheben durch Windkrafte festzulegen.

Werden Dachabdichtung und Durchwurzelungsschutz lose ver-
legt, sind sie gegeniiber abhebenden Windsog durch die Auflast
der Dachbegriinung zu sichern. Ma8gebend ist hier die Last des
Schichtaufbaus im trockenen Zustand. In Rand- und Eckbereichen sind z.B.
Kiesschuittungen auszufiihren, bei hoheren Belastungen Plattenbeldge.
Die Auflast kann nach DIN 1055-4 ,Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4:
Windlasten” ermittelt werden. Fur die Auflast ist danach der 1,5 fache
Wert des Winddruckes / -soges anzusetzen.

1.12 Schutz bei Emissionen

Zusatzlich ist zu bertcksichtigen:

. die Rauhigkeit der Vegetation,

. die geringe, aber doch zu beriicksichtigende Last des Vegetations-
bestandes und

. die Winddurchlassigkeit der Vegetationstragschicht, die zu einem
Druckausgleich zwischen Ober- und Unterseite der Schicht und
somit zu einer Lastreduzierung fiihrt.

Diese Kriterien sind bei einem Nachweis der Windlastableitung zu
berticksichtigen.

Bei Entliftungs- und Klimaanlagen ist durch das Austreten von Warm-
und Kaltluft und durch das Auftreten von Luftstromungen mit Frost- und
Trockenschaden an Pflanzen zu rechnen. Auch Abgase aus Kaminen
und Abziigen kdnnen direkte Schaden an der Vegetation verursachen.

Es ist ein entsprechend vegetationsfreier Abstand einzuhalten, der den
Einwirkungsbereich solcher Emissionen bericksichtigt.

1.13 Entwicklungs- und Erhaltungspflege

Nach Ende der Fertigungspflege ist der Abschluss eines Wartungsvertrages
mit Festlegung eines langfristigen Pflege-
konzeptes zwischen Verarbeiter und Bauherr zu empfehlen.

Bei der Pflege sind nicht nur vegetationstechnische Aspekte zu betrach-

ten, sondern auch sicherzustellen das:

. die Funktionsfahigkeit der Dachabléufe und der in Kontrollschdchten
untergebrachten technischen Einrichtungen fiir Entwédsserung und/
oder Bewdsserung gegeben ist,

. die Kontrollschédchte und Dachabléufe frei von Verunreinigungen,
Ablagerungen und Einwurzelungen sind,

. die Standfestigkeit von Einfassungen,Oberflachenbefestigungen
und sonstigen Bauteilen, soweit sie mit dem Griindach in funktio-
nellem Zusammenhang stehen, gegeben sind.

Wahrend der Fertigstellungspflege kann bei Extensivbegriinungen eine
Zusatzbewdsserung erforderlich sein.



Bei einer extensiven Dachbegriinung sind folgende Funktions-schichten
zu unterscheiden:
Durchwurzelungsschutzschicht
Trenn- und Schutzschicht
. Sickerschicht
. Filterschicht
Vegetationstragschicht
Vegetationsschicht

Die einzelnen Schichten mussen so aufeinander abgestimmt werden, dass
die Funktionsfahigkeit des Gesamtsystems dauerhaft gewahrleistet ist.
Es ist aber moglich, dass ein Produkt mehrere Funktionen innerhalb der
Schichten Gibernehmen kann, z.B. die ND Drainagesysteme, die zusatzlich
Filter-, Trenn- und Schutzschicht ist.

Mehrschichtige Bauweise - Regelfall

Die mehrschichtige Bauweise besteht aus mehreren voneinander
getrennten Funktionsschichten. Die Vegetationstragschicht wird bei
dieser Bauweise von der Sickerschicht durch eine separate Filterschicht
getrennt.

Da die Substratschicht keine horizontale Sickerfunktion hat, kann das
Substrat mit organischen Substanzen gemischt werden, wodurch
eine bessere Wasser- und Nahrstoffriickhaltung erreicht wird, das
Pufferungsvermogen erhéht und das Wachstum der Pflanzen verbes-
sert wird. Die Filterschicht sorgt dafiir, dass keine Feinteile aus der
Vegetationstragschicht in die Sickerschicht einsptilen kdnnen, um somit
eine dauerhafte horizontale Entwésserung zu gewahrleisten.

Vorteile von Mehrschichtbauweisen:
Die hohe Wasserspeicherkapazitdt in der Vegetationstrag-
schicht ermdglicht ein dauerhaft vitales Erscheinungsbild der
Vegetationsschicht;

. Eine gute langfristig horizontale Drainage, durch die die maximale
Belastung eines Daches nicht erhéht wird;
Durch den Anteil an Feinteilen und organischer Masse hat die
Vegetationstragschicht ein gutes Pufferungsvermégen;

. Mehrschichtbauweisen sind von 0 ° - Déchern bis zu Steil-dachern
einsetzbar.

Einschichtige Bauweise — Sonderfall

In einer Einschichtbauweise werden die verschiedenen Funktionen der
Vegetationstragschicht, der Filterschicht und der Sickerschicht von einem
mineralischen Substrat lbernommen. Dieses Substrat muss voll sicker-
fahig (vertikal, sowie horizontal) und filterstabil sein. Das Mindestgefalle

Der Durchwurzelungsschutz kann bei entsprechender Eignung durch
die Dachabdichtung selbst erfolgen z.B. bei Abdichtungen, die aus PVC,
EPDM oder Bitumen mit Kupfereinlage hergestellt sind nach DIN 4062-1
oder der DIN EN 13948 bestanden haben. Wenn die Dachabdichtung nicht
wurzelfest ist, muss eine Beschdadigungen der Dachabdichtung durch
ein- oder durch-dringende Pflanzenwurzeln dauerhaft verhindern. Diese
Folie wird oberhalb der Dachabdichtung verlegt. Die Uberlappungen der
Waurzelschutzfolie werden mit Heiluft zusammengeschweif3t.

ND Produkte:

ND WSB-50 Wurzelschutzfolie

des Daches soll 2 % betragen. Die Schichtstarke der Einschichtbauweise
ergibt sich aus der Summe der Sickerschicht (Schuttbaustoff) und der
Vegetationstragschicht (Schuttbaustoff), jedoch ohne dem Filtervlies. Die
minimale Dicke der mineralischen Substratschicht sollte 8 cm betragen.

Da das Einschichtsubstrat ein Naturprodukt ist, kann die horizontale
Drainagekapazitat nur schwer berechnet werden. Dies gilt besonders
dann, wenn die Drainageleistung durch die Durchwurzelung des
Substrates reduziert wird und Niederschldge die unterste Schicht durch
Feinteile verschlammen.

Nachteile von Einschichtbauweisen:

. Sie haben eine schlechte langfristige horizontale Drainage, wodurch
die zulassige Belastung eines Daches durch den Wasserriickstau
Uberschritten werden kann.

. Durch die schlechte Drainung erhoht sich die Staundssegefahr. Zu
hohe Feuchtigkeit fordert die Bildung von Moos, welches das Sedum
verDraingt. Als Folge siedeln sich mehr pflegeaufwendige Graser auf
dem Dach an, die Wasserspeicherfahigkeit des Aufbaus erhoht sich.

. Eine langfristige Erhéhung des Moosanteils, bedingt durch die
Staundsse, fiihrt dauerhaft zur Uberschreitung der geplanten oder
zuldssigen Dachlast.

. Geringes Pufferungsvermogen von Wasser und Nahrstoffen. Starke
Schwankung des Wasser- und Nahrstoffhaushaltes setzen die
Vegetationsschicht unter hohen Stress und fiihren zu Ausfallen,
verringertem Wachstum und erh6hten Wasser und Nahrstoff-gaben.

. Sie sind fuir Dacher mit einem Gefélle unter 2 % nicht geeignet.

. Die anfénglichen Einsparungen (fehlende Filterschicht) gehen durch
den hoheren Pflegeaufwand wieder verloren

Sanierungsempfehlung:

Die horizontale Entwésserung wird durch den Einbau von ND Strip

150 Drainagestreifen verbessert. Diese Drainagestreifen werden flach

oberhalb der Schutzschicht parallel im Abstand von ca. 2 m verlegt, mit

Dachgartensubstrat ND DGS-M Mineralsubstrat tberschuttet und an den

Kontrollschacht angeschlossen.

ND Produkte:

ND Strip 150 Drainagesystem

Zu beachten!

Die Wurzelschutzfolie ist tiber die Oberkante von vegetationsfreien
Sicherheitsstreifen, Vegetationsflaichen und begehbaren Beldgen hoch-
zufiihren und mit der Abdichtung zu befestigen. Dies gilt entsprechend
auch fur andere aufgehende Bauteile und Dach-durchdringungen. Bei
einer Umkehrdachkonstruktion wird die Wurzelschutzfolie unter die
Warmedammung direkt auf die Dachabdichtung verlegt.

Die ND WSB-50 Wurzelschutzfolie besteht aus einer 0,5 mm dicken
modifizierten LDPE Folie. Die Folie wurde getestet auf Wurzelschutz
gemal DIN 4062-1.




2.3 Trenn- und Schutzschicht

Die Schutzschicht ist ein Schutz gegen mechanische Beschadigung der
Dachabdichtung/der Wurzelschutzfolie. Der Schutz der Dachabdichtung
ist unter Ber{icksichtigung der DIN 18531-1 Teil 5, Beanspruchungen
- Arten und Klassifizierungen” zu planen und aus-zufiihren. Bei der
Verwendung einer separaten Schutzschicht sollte diese aus einer
Drainagesystem, Schutzfolie, Gummigranulatmatte oder einem Vlies
der Geotextil-Robustheitsklasse 3 (empfohlen) (Minimal gewicht 300
g/m?und 2 mm Dicke) bestehen.

Die Dimensionierung und Festigkeit der Schutzschicht ist dem Grad der
Beanspruchung anzupassen. Die Schutzschicht dient auch der Trennung

von chemisch miteinander unvertraglichen Stoffen. Sickerschichten

2.4 Drainageschicht

aus ND Drainagesysteme kénnen bei unmittelbarem Aufbringen im
Anschluss an das Verlegen der Dachabdichtung / Durchwurzelungsschutz
als Schutzschicht fir leichte mechanische Belastungen eingesetzt werden.

Zu beachten!
Schutzschichten sind so zu verlegen bzw. einzubauen, dass Schittglter
nicht in darunter liegende Schichten eindringen kdnnen.

ND Produkte:

ND Drainagesysteme

Die Sickerschicht entlastet die Abdichtung von dem hydrostatischen
Druck des Wassers. Sie fiihrt das Uberschusswasser von begriinten
Dachflachen ab und verhindert somit den Aufbau von“stauender Nésse”.
Die Sickerschicht muss lber eine hohe vertikale Wasserdurchléssigkeit
und ein hohes Wasserableitvermdgen in der horizontalen Ebene verfigen.
Die Funktionsfahigkeit ist gemaR der DIN 4095 ,Baugrund; Drainung
zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausfiihrung”
auf 50 Jahre auszulegen.

Die Leistungsfahigkeit der Sickerschicht ist in Abhangigkeit von dem
Dachgefalle und der zu erwartenden Druckbelastung als Ablauflange
= x m anzugeben. Sickerschichten aus Kunststoffnoppenmatten oder
-platten (,Eierkartons”) so genannte Geospacers* kdnnen ebenso wie
Geoverbundstoffe mit dem CE-Zeichnen nach DIN EN 13252 markiert sein.
Siehe auch: Nophadrain Prospekt , Dimensionierung der Sickerschicht”.

* Dreidimensionale polymere Struktur fiir die Schaffung eines Luftzwisch raumes
im Boden und/oder in einem anderen Stoff bei geotechnischen Anwendungen
oder im Bauwesen (DIN EN ISO 10318).

In Dachbegriinungen werden CE-markierte Filtervliese/-gewebe fiir den
Feinteilrlickhalt von Dachgartensubstraten eingesetzt. Primédr muss die
Sickerschicht vor dem Einschlammen von Feinteilen dauerhaft geschiitzt
werden. Das Gewicht betragt je nach mechanischer Belastung zwischen
100 - 200 g/m”.

Die Porenéffnungsweite der Filtervliese/-gewebe ist auf die
Koérnungslinie von Dachgartensubstraten abgestimmt. In der Regel
sind Filtervliese/-gewebe der Geotextil-Robustheitsklasse 1 mit einer
Stempeldurchdriickkraft von > 0,5 kN und einer Offnungsweite (O, w) von
< 200 mp (0,2 mm) ausreichend. Die Durchwurzelung der Sickerschicht
darf nicht behindert werden.

2.6 ND Drainagesysteme

Zu beachten!

Filtervliese / -gewebe sind mit einer Uberlappung von mindestens 10 cm
zu verlegen. Das Filtervlies / -gewebe sollte im Randbereich bei An-und
Abschliussen bis zur Oberkante des vegetationsfreien Sicherheitsstreifens
hochgefiihrt werden, um Ausspulung von Feinteilen in die Sickerschicht
zu verhindern. Werden Filtervliese als Bestandteile von Drainanlagen /
Drainageschichten lose auf z.B. Schiittstoffen oder Geospacers verlegt,
konnen sie nach DIN EN 13252 CE-markiert sein.

Die Filterschicht, Sickerschicht und Trenn- und Schutzschicht werden von
der CE-markierten ND Drainagesystem Glbernommen. Der Kern der ND
Drainagesystem ist die geformte Noppenfolie aus Kunststoff mit einer
Bauhohe von 8 mm / 13 mm / 17 mm / 27 mm. Auf der Noppenseite
ist ein Geotextil aufkaschiert. Abhangig von der Anwendung kann der
Kern diffusionsoffen (perforiert) und auf der Riickseite mit einer druck-
verteilenden Gleitfolie oder einem diffusionsoffenen Geotextil versehen
werden. Die Noppen kdnnen je nach Ausrichtung einen zusatzlichen
Wasserspeicher flr die Vegetation bieten.

ND Drainagesysteme fiir Umkehrdacher

Die ND 4+1h/ND 5+1/ND 6+1v Drainagesysteme haben ein perforiertes
Kernelement und sind dadurch diffusionsoffen und kénnen daher ohne
weiteres bei der Begriinung von Umkehrdéchern eingesetzt werden.

Dimensionierung ND Drainagesysteme
Die von den ND Drainagesysteme abzufiihrende Abflussmenge wird
nach folgendem Verfahren genau berechnet:

AxCxr
erffg = ——inl{(s.m)
Lr

erf g'= erforderliche Abflussspende 1/(s x m) im Drainagesystem
A = Abflusskennzahl (Tabelle 4. Abflusskennzahlen)
C = regenintensiteit I/(s.m?):i= 0,03 I/(s.m?) NEN 3215
r = Berechnungsregenspende I/(s.m?) entsprechend
DIN EN 12056-3, DIN 1986-100 oder ortlicher Vorgabe
Lr  =Trauflinge m



Type ND Drainagesystem ND 4+1h ND 5+1 ND6+1v. ND 100 ND 200 ND 800 ND 6+1esn
Extensive Dachbegriinung - = 2% X X X - X X -
. . o950
Extensive Dachbegriinung - = 2% 8 R R ~ _ R _
(Umkehrdach)
Extensive Dachbegriinung - < 2 % ( 0 *-Dach) - X X - = X =
Extensive Dachbegriinung - < 2 % ( 0° - Dach) g R 2
(Umkehrdach — Sonderfall)
Extensive Dachbegriinung - 15 ° bis 25 ° Dach R R
(Einschichtbegriinung Schragdach)
Extensive Dachbegriinung - 15 ° bis 45 ° Dach 8
(Schragdach / Steildach)
Extensive Dachbegriinung - Dacher mit R

zusatzlichem Wasserspeicher

Tabelle 7. Anwendung ND Drainagesteme

Hr

Bild 1. Dachabmessung

Lr =dieTrauldnge

Br = die horizontale Projektion der Dachtiefe vond der Traufe bis zum First
Hr = die vertikale Projektion der Dachfldche von der Traufe bis zum First
Tr =die Ortgangldnge

Vegetationstragschicht aus Schiittstoffen - Substrat
Die Vegetationstragschicht ist die durchwurzelbare Schicht. Sie muss
strukturstabil sein, einsickerndes Wasser pflanzenverfiigbar speichern
und Uberschusswasser an die Sickerschicht abgeben.

Das Dachgartensubstrat muss deshalb einen geringes Gewichtanteil
an organische Substanzen (< 65 g/I) haben. In der FLL-Richtlinie fir
die Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen (Ausgabe
2018) sind die genauen Anforderungen an ein Dachgartensubstrat defi-
niert. Der hohe Anteil an mineralischer Substanz sorgt daftr, dass die
Vegetationstragschicht in trockenen Perioden nicht schrumpft und die
Wurzeln abreien. Die organische Substanz tragt durch die Mineralisierung
zur pflanzenverfigbaren Nahrstoffversorgungbei.

Bei Einschichtbegriinungen besteht die Vegetationstragschicht aus mine-
ralischer Substanz (< 40 g/I) mit sehr geringen Anteil organische Masse.
Die Aufbaudicke der Vegetationstragschicht ist abhangig von der Form
und den Anspriichen der Vegetation:

Vegetationsform Aufbaudicke cm

Moos und Sedum 6-8
Sedum - Moos - Kraut 6-10
Sedum - Kraut - Gras 10-15
Gras - Kraut 15-20

Tabelle 8. Aufbaudicke Vegetationstragschicht

Bei der Bemessung des Schichtaufbaus sind grundsatzlich zu beachten:
. die Eigenschaften der verwendeten Stoffe

. die Dachneigung

. die Eigenschaften der verwendeten Stoffe

. die Dachneigung

. die Exposition der Dachflache

. die regionalen klimatischen Verhéltnisse

. die objektbezogenen Standortbedingungen

. die baustoffspezifischen Flachenlasten

. der angestrebte Wasserriickhalt

Zu beachten!

Verbesserte Ober- und/oder Unterbdden haben sehr viele Feinteile, die
die Sickerschicht und Filterschicht verschlammen kdnnen. Bei extensiven
Begriinungen darf man deshalb nie Bodenmischungen direkt auf die
Filterschicht einsetzen.

Die Nophadrain ND DGS Substrate entsprechen der FLL-Richtlinie fiir die
Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen (Ausgabe 2018).
ND Produkte:

ND DGS-E Substrat Extensiv
ND DGS-M Mineralsubstrat




Lieferform:

ND DGS-E Substrat Extensiv / ND DGS-M Mineralsubstrat:

. 17 | Sack;

. 1.000 | Big Bag;

. lose im Kipper < 27 t — Aufbringung mit Kran oder Férderband;
. lose im Silozug < 27 t - Aufbringung durch Blasen.

Die Lieferform wird durch die GroBe und Lage des Objektes bestimmt
(Sackware, Big Bag, Kipper, Silozug). Beachtet werden muss, dass bei den
Substraten mit Sackung / Schiittverlust von ca. 15 % zu rechnen ist.

Vegetationstragschicht aus Substratmatten - hydrophile
Mineralwolle

Statt Substrat kann die Vegetationstragschicht bei einer extensiven
Begriinung durch ND SM-25 / ND SM-50 Substratmatten ersetzt wer-
den. Aufgrund ihres niedrigen Gewichtes und Strukturstabilitat werden
Substratmatten aus hydrophiler Mineralwolle bei Leichtdach-, Schrégdach-
und Steildachbegriinungen eingesetzt. Der Anteil von 100 % minerali-
schen Bestandteilen und die hohe Rohdichte ergeben eine dauerhafte
Strukturstabilitat. Die Matten haben eine hohe Wasserspeicherkapazitat
und ermdglichen auch den Einsatz von hoheren Stauden oder Grasern.

Mit Hilfe von einem Pflanzlochstecher und Pflanzlochschablone kénnen ein-
fach Locher in die Substratmatte gestochen werden. ND Flachballenpflanzen
passen genau in diese Lécher. Es ist auch mdglich, Sedumsprossteile oder
ND Vegetationsmatten aufzubringen. Die Substratmatten werden beim
Einsatz von Flachballpflanzen oder Sedumsprossteilen mit einer diinnen
Schicht von ca. 1-2 cm ND DGS-M Mineralsubstrat abgemulcht. Bei einer
Starke der Substratmatte von 5 cm in Kombination mit Vegetationsmatten
wird ein Gewicht von ca. 50 kg/m’ erreicht.

Durch den Klimawandel kommt es immer 6fter zu starken Regenfallen.
Die Kanalisation kann die Niederschlagsmenge, die in kurzer Zeit fallt,
nicht bewaéltigen. Die Folge sind Uberflutete Straen, vollgelaufene
Keller und Wasser, das aus der Kanalisation quillt. Probleme mit zu gro-
Ben Wassermengen durch Niederschlage entstehen hauptséachlich in
stadtischen Gebieten. Durch Einsatz von Wasserspeicherung und/oder
Wasserriickhaltung (verzégerte Abfiihrung des Niederschlagswassers)
kann gerade in diesen gefdhrdeten, dicht bebauten Gebieten
Problemen mit Regenwasser entgegengewirkt werden. Speziell fur
dieses Problem hat Nophadrain das Nophadrain Wasserriickhaltedach-
und das Nophadrain Wasserspeicherdachsystem entwickelt.

Bei einer extensiven Dachbegriinung werden Pflanzen mit beson-
derer Anpassung an die extremen Standortbedingungen und mit
hoher Regenerationsfahigkeit verwendet. Die Pflanzen sollten dem
mittel-europdischen Florenraum entstammen — regionale Floren
und Klimabedingungen sind zu beachten. Fremdvegetation von
Krautern und Moosen sind tolerierbar, sofern Sie nicht bestimmenden
Gestaltungsabsichten entgegen stehen oder verdrangend wirken.

Die ND SM-25 Substratmatte kann auch unter Vegetationsmatten ein-
gesetzt werden. Das Gewicht wird dadurch auf ca. 40 kg/m? reduziert.
Aufgrund der geringen Substratstarke ist gegebenenfalls mit erhhtem
Pflegeaufwand (diingen, wéssern) zu rechnen.

Der Einsatz von Substratmatten hat bei geneigten Dachern den
Vorteil, dass das Substrat nicht abrutscht. Dacher mit mehr als
15 ° Neigung (~ 26,8 % Gefille) erfordern in der Regel konstruktive
Schubsicherungen.

Vorteile ND SM Substratmatten:

. schnelle Verarbeitung;
. geringes Gewicht;
. hohe Wasserspeicherkapazitat.

Die Nophadrain ND SM Substratmatten sind ein vollwertiger Ersatz fiir
ein Dachbegriinungssubstrat und als Substratersatzstoff gemaR der
FLL-Richtlinie (Ausgabe 2018) zugelassen. Die Matten sind strukturstabil
und haben eine hohe Wasserspeicherkapazitit von ca. 20 I/m? (ND SM-25
Substratmatte) bei einer Starke von 5 cm (ND SM-50 Substratmatte).

ND Produkte:

ND SM-25 Substratmatte
ND SM-50 Substratmatte

Der Unterschied zwisschen Wasserspeicherung und Wasserretention
Bei Wasserspeicherung wird das Niederschlagswasser langan-
dauernd festgehalten und an die Vegetation weitergegeben. Bei
Wasserretention wird das Niederschlagswasser verzogert an die
Kanalisation abgegeben.

ND Produkte:

ND WSM-50 Wasserspeichermatte
ND SM-25 / ND SM-50 Substratmatte
ND WSE-70 Wasserriickhalteelement
ND 6+1v Drainagesystem

ND 4+1h Drainagesystem

Bei extensiven Begriinungen werden folgende Pflanzen gesellschaften
unterschieden:
. Moos - Sedum - Begriinungen
. Sedum - Moos - Kraut - Begriinungen
Sedum - Kraut - Gras - Begriinungen
Gras - Kraut - Begriinungen

Die Begriinung wird in Form von Sprossteilen, Flachballenpflanzen
oder Vegetationsmatten geliefert. Fir Weitere Angaben fir die
Pflanzenauswahl kontaktieren Sie uns doch einfach:
info@nophadrain.de.



Sollen bestimmte Vegetationsbilder erhalten werden, wie z.B. eine regel-
maBige flichendeckende Blite von Krdautern und Sukkulenten ist eine
geringe, aber gezielte und regelméBige Nahrstoffversorgung erforderlich.

Die Ermittlung der Standortbedingungen fiir die Vegetation
ist eine wesentliche Voraussetzung, um den dauerhaf-
ten Erfolg einer extensiven Dachbegriinung zu gewadhrleis-
ten. Bei den Standortbedingungen kann unterschieden wer-
den in: klimatische und witterungsbedingte Faktoren wie z.B.:
. ortliche Kleinklima

. Sonnenscheindauer
. Trockenperioden
. Niederschldge

. Hauptwindrichtung

bauwerksspezifische Faktoren wie z.B.
. Sonne

. Schatten

. Platz der Dachfldche

. Dachneigung, Gefille

. Windstrémung

pflanzspezifische Faktoren wie z.B.
. Winterfestigkeit

. Konkurrenzschwéache

. Windeinwirkung

. Anspriiche am Schichtaufbau

Sedumsprossen

Die von der Sedumpflanze abgeschnittenen Sprossteile sollten mindestens
20 mm lang sein. Die Sprossteile werden auf der Vegetationstragschicht
ausgestreut, angedriickt und bewdssert. Gegebenenfalls kann zur
Festlegung der Oberfldche diese mit einem organischen Kleber ver-
festigt werden.

Einbau bei Mehrschichtbauweisen:
Sprossteile miissen nach dem Anbringen fiir einen guten Kontakt mit
der Vegetationstragschicht leicht angedriickt werden.

Einbau bei Einschichtbauweisen:

Sprossteile missen nach dem Anbringen auf das rein mine-
ralische Substrat mit ca. 10 I/m> Kompost abgemulcht wer-
den. Eine vollflichige Uberdeckung ist zu vermeiden.

Einbau auf Leichtdachsystembauweisen:

Sprossteile miissen nach dem Anbringen auf die ND SM-50 oder
ND SM-25 Substratmatte mit 1 - 2 cm ND DGS-M Mineralsubstrat
abgemulcht werden.

Regelmengen empfohlen:
Sedumsprossen: 75 bis 100 g/m? mindestens 100 St. Sprossen/m? in
mindestens 4 Arten.

ND Produkte:

ND Sedumsprossen
ND Hydroseeding

Flachballenpflanzen
Flachballenpflanzen miissen in Tépfen von mindestens 50 cm® ange-
zogen werden.

Einbau bei Mehrschichtbauweisen:
Das Einsetzen erfolgt in ein Dachgartensubstrat mit mindestens 6 cm
Dicke.

Einbau bei Einschichtbauweisen:

Beim Einsetzen in eine rein mineralische Vegetationstragschicht mit
der Funktion der Sickerschicht ist zu beachten, dass unterhalb des
Pflanzenballens mindestens 2 cm Substrat verbleibt. Bei zu geringen
Schichthéhen wiirde der Pflanzenballen innerhalb der wasserfiihrenden
Schicht stehen.

Einbau auf Leichtdachsystembauweisen:

In die ND SM-50 Substratmatte sind mit einem Pflanzlochstecher
und einer Schablone Lécher im Durchmesser der zu verwendenden
Flachballen vorzustechen. Die Lochung sollte in der ganzen Schichtstarke
der Substratmatte erfolgen. Nach dem Einsetzen ist die Substratmatte
mit 1 - 2 cm ND DGS-M Mineralsubstrat abzumulchen.

ND Produkte:

ND Flachballenpflanzen - Sedum
ND Flachballenpflanzen - Kraut
ND Flachballenpflanzen - Gras

Regelmengen empfohlen:
. Flachballenpflanzen: 15 bis 20 St./m’

Vegetationsmatten

Die Vegetationsmatten sollten einen Gesamtdeckungsgrad von mindes-
tens 75 % haben. Dabei ist ein Fremdbesatz mit einem Deckungsanteil
von hochstens 20 % zuldssig. Der Einbau muss innerhalb von 48 Stunden
nach Lieferung erfolgen. Die Vegetationsmatten sollten wéhrend dieser
Zeit schattig, trocken und kiihl gelagert werden.

Durch die Hitzeentwicklung innerhalb der aufgerollten Matten konnte
ansonsten die Vegetation Schaden nehmen. Die Vegetationsmatten soll-
ten mit ca. 2,5 cm Uberlappung verlegt werden, um eine flichige Deckung
zu erreichen. Zuletzt muss der gesamte Schichtenaufbau durchdringend
bis zur Sattigung gewdssert werden.

Einbau bei Mehrschichtbauweisen:
Das Ausbringen der Vegetationsmatten erfolgt auf einem
Dachgartensubstrat mit mindestens 4 cm Dicke (im gesackten Zustand).

Einbau bei Einschichtbauweisen:

Beim Ausbringen der Vegetationsmatten auf eine rein mineralische
Vegetationstragschicht mit der Funktion der Sickerschichtist zu beachten,
dass unterhalb der Vegetationsmatte mindestens 4 cm Einschichtsubstrat
verbleibt. Bei zu geringen Schichthéhen wiirde die Vegetationsmatte
innerhalb der wasserfiihrenden Schicht stehen.

ND Produkte:

ND Vegetationsmatten - Sedum
ND Vegetationsmatten - Sedum / Kraut
ND Vegetationsmatten - Sedum / Kraut / Gras




3.1 Gefalledacher 2 % (~1.1 °) bis 26,8 % (15 °)

3 Nophadrain Griindachsystem Extensiv

a.Warmdach / WU-Dach
Flachenlast*: 95 - 315 kg/m?

—_— ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser
A
-— ND DGS-E Substrat Extensiv
77-217 mm*
ND 4+1h Drainagesystem
[ — Waurzelfeste Dachabdichtung**

b. Umkehrdach
Flachenlast*: 95 - 315 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krauter / Graser

ND DGS-E Substraat Extensiv

77-217 mm*
ND 4+1h Drainagesystem

Wérmeddmmung

Wurzelfeste Dachabdichtung**

3.2 0°-Dacher bis 2% (~1.1°)

a.Warmdach / WU-Dach
Flachenlast*: 97 - 318 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser

ND DGS-E Substrat Extensiv

}‘ ND 5+1 Drainagesystem

Waurzelfeste Dachabdichtung**

87 - 227 mm*

* Bauhohe und Flachenlast sind abhéngig von der jeweiligen Vegetationsform; die angegebenen Werte sind Mittelwerte
** Optional ND WSB-50 Wurzelschutzfolie




b. Umkehrdach
Flachenlast*: 97 - 318 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Kréuter / Graser

ND DGS-E Substrat Extensiv

87 - 277 mm*

ND 5+1 Drainagesystem

Warmeddmmung

]

Waurzelfeste Dachabdichtung**

3.3 Dacher mit zusatzlichem Wasserspeicher

a.Warmdach / WU-Dach
Flachenlast*: 99 - 321 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krauter / Graser

ND DGS-E Substrat Extensiv

} ND 6+1v Drainagesystem

Waurzelfeste Dachabdichtung**

87-227 mm*

b. Umkehrdach
Flachenlast*: 99 - 321 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser

ND DGS-E Substrat Extensiv

} ND 6+1v Drainagesystem

87-227 mm*

Warmeddmmung

Wurzelfeste Dachabdichtung**

* Bauhohe und Flachenlast sind abhéngig von der jeweiligen Vegetationsform; die angegebenen Werte sind Mittelwerte
** Optional ND WSB-50 Wurzelschutzfolie




3.4 Leichtdachbegriinung mit zusatzlichem Wasserspeicher, Gefélledacher 2 % (~1.1 °) bis 26,8 % (15 °)

a.Warmdach / WU-Dach
Leichte Fldchenlast*: > 99 kg/m?

102- 142 mm*

b. Umkehrdach
Leichte Fldchenlast*: > 99 kg/m?

112-142 mm*

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser

ND SM-25 Substratmatte

ND WSM-50 Wasserspeichermatte

ND 6+1v Drainagesystem

Waurzelfeste Dachabdichtung**

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krauter / Graser
ND SM-25 Substratmatte

ND WSM-50 Wasserspeichermatte

ND 6+1v Drainagesystem

Warmeddmmung

Waurzelfeste Dachabdichtung**

* Bauhohe und Flachenlast sind abhéngig von der jeweiligen Vegetationsform; die angegebenen Werte sind Mittelwerte

** Optional ND WSB-50 Wurzelschutzfolie




3.5 Leichtdachbegriinung, Gefalledacher 2 % (~1.1 °) bis 26,8 % (15 °)

Leichte Fldchenlast*: > 50 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krauter / Graser

ND SM-50 Substratmatte
72 mm*

ND 200 Drainagesystem

Waurzelfeste Dachabdichtung**

3.6 Dacher mit Wasserretention, 0 °- Dacher bis 2 % (~1.1

a.Warmdach / WU-Dach
Flachenlast*: > 164 kg/m?

ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser

ND DGS-E Substrat Extensiv

147 mm* ND WSE-70 Wasserrlickhalteelement

ND 4+1h Drainagesystem

Waurzelfeste Dachabdichtung**

* Bauhohe und Flachenlast sind abhéngig von der jeweiligen Vegetationsform; die angegebenen Werte sind Mittelwerte
** Optional ND WSB-50 Wurzelschutzfolie




3.7 Schragdachbegriinung

a. Mehrschichtig

3 ¥ 2
Flachenlast*: = 50 kg/m ND Vegetationsmatten - Sedum / Kréuter / Graser

ND SM-50 Substratmatte**

68 mm ND 100 Drainagesystem

Waurzelfeste Dachabdichtung

ND WSF-24 Wasserabweisende Folienstreifen

b. Einschichtig

5 *o 2
Flachenlast”: > 100 kg/m ND Vegetationsmatten - Sedum / Kréuter / Graser

ND DGS-M-Mineralsubstrat***

90 mm* ND 6+1esn Erosionsschutzsystem

L

Waurzelfeste Dachabdichtung

3.8 Steildachbegriinung 25 ° tot 45 °

a. Mehrschichtig

Flichenlast*: > 50 kg/m? ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser

ND SM-50 Substratmatte

ND ESG-40/40 Erosionsschutzgitter

78 mm* ND 100 Drainagesystem

T

Waurzelfeste Dachabdichtung

* Bauhohe und Flachenlast sind abhéngig von der jeweiligen Vegetationsform; die angegebenen Werte sind Mittelwerte
** abgemulcht mit 1-2 cm ND DGS-M Mineralsubstrat
*** abgemulcht mit 1 -2 cm ND DGS-M Mineralsubstrat und mit Erosionsschutzkleber verfestigt




Systenbauweise extensives Griindach

1

2

3

4

5

6
1 Vegetationsschicht ND Vegetationsmatten - Sedum / Krduter / Graser
2 Substratschicht ND DGS-E Substrat Extensiv
3 Filterschicht
4 Drainageschicht ND 4+1h Drainagesystem
5 Trenn- und Schutzschicht
6 Wurzelschutzschicht Wurzelfeste Dachabdichtung

* optional ND WSB-50 Wurzelschutzfolie

Diese Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand der extensive Dachbegrtinung in Deutschland und sollen Anreiz geben, auch Ihre personlichten Erfahrungen
im Sinne von zu ergdnzenden Erkenntnissen auf diesem Gebiet einflieBen zu lassen. Nophadrain BV Gbernimmt keine Gewéhr, Haftung oder sonstige Verantwortung fir
Aussagen im Rahmen dieser Informationen. Diese Veréffentlichung begriindet keine Lizenz und beabsichtigt auch keine Verletzung von bestehenden gewerlichen Schutzrechten

von Dritten. Hinweise auf den Geltungsbereich einzelner Normen und Richtlinien sind durch den Anwender eigenverantwortlich zu priifen©Nophadrain 01.2020DE
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